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受检单位名称 Supplier 

一方纺织 

受检单位地址 Supplieraddress 

南通市通州区家纺城金一东路29号 

样 品 名 称 
防羽布 

样 品 商 标 
/ 

Samplebrandnorms Samplebrand 

检 验 类 别 
委托检验 

样 品 状 态 
良 好 

TestType SampleState 

花 型 
/ 

产 品 等 级 
/ 

Article No. Product Grade 

色 号 
/ 

来 样 日 期 
2018/03/21 

CoIournumber Date received 

送检数量 
布样1.0米×1块 

检 测 日 期 
2018/03/22 

Numberofsample Date tested 

检验依据 TestBasis 

GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 

FZ/TOlO57.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法第3部分‥ 显微镜法》 

FZ/TOlO57.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法第4部分:溶解法》 

检验项目 TestItem 
纤维定性、甲醛含量、pH值。 

检验结论 样品经检验,所检项目单项评定符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术 

Conclusion 规范》(B类)技术要求。 
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检测结果 

序号 检测项目 单 位 

技术要求 Technical requirement 

检验结果 

单项评定 Individual judge 

No. TestItem Unit Test result 

1 

纤维定性: % / 棉:100 / 

甲醛含量: mg/kg <75 未检出 符 合 

pH值: / 4.0-8.5 7.8 符 合 

注:1、“未检出”表明甲醛含量<20mg/kgo 

2、pH值翠取介质:蒸馏水。 

贴样 

(以下空白)


